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KATSEPROTOKOLL NR 2025/1015

Tellija/Klient: Ain Poldvere
MAAVARAUURINGUD OU

Ver. 12.06.2025

Kuupdev: 21.07.25
lk1/3
Katselabor: TREV-2 GRUPP AS

Abissaare, Polva maakond

Kliendi poolt esitatud teave (Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe eest):

Objekt: Karde Il uuringuala

Vétmise koht:  Karde Il uuringuala

Proovivétja:  MAAVARAUURINGUD OU Ain Pdldvere

Votmise aeg:

25.06.-26.06.2025

Proovitooja:  MAAVARAUURINGUD OU Ain Pdldvere

Materjali nimetus
ja tahistus:

liiv

Markused:

Labor ei ole vastutav proovivétu etapi eest ning tulemused kohalduvad ainult vastuvdetud ja katsetatud proovi(de)le.

Proovi vastuvétmise aeg labori: 03.07.25 kl 10:25

Proovi reg nr:

32/293 - 32/324

Markused:

KATSETULEMUSED

| Terastikulise koostise mdaramine: S6elumismeetod - pesemine ja sGelumine (EVS-EN 933-1:2012) |

Protokolli allkirjastaja/kinnitaja: Carl Peeter Piho
(allkirjastatud digitaalselt) Labori spetsialist

Katseprotokolli on lubatud paljundada ainult terviklikult, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba

AS TREV-2 Grupp Mézealuse tn 2/4, 12618 Tallinn
Registrikood 10047362 www.trev2.ee
KMKR EE100280335

Telefon: +372 677 6500
E-post: trev2@trev2.ee
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KATSETULEMUSED KATSEPROTOKOLL NR 2025/1015
lk 2/3
Terastikuline koostise maaramine
Trev-2 Tellija proovide kirjeldus
Lab reg Labiminek s6elast avaga (mm) %
nr | proovinr K::;a:fi 00630125025 (05| 1 | 2 | 4 | 63| 8 |125| 16 | 20 |315| 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 125
32/293 1-1 Kal liiv 18,4 30 40 [ 45| 5156596263 |65]|66)| 67|71 80| 87 (100
32/294 1-2 Ka1l liiv 12,2 | 16 21 | 26 1 32| 40| 48 | 54 | 58 | 65| 69| 74 | 82 | 90 | 100
32/295 2-1 Ka 2 liiv 7,5 17 42 [ 5516216770731 74| 77| 80| 80| 8 | 86 | 100
32/296 2-2 Ka 2 liiv 7,8 18 43 [ 58 | 70 | 75| 78 | 791 79 | 81 | 82 | 84 | 84 | 92 | 100
32/297 3-1 Ka3 liiv 2,1 4 12 26 | 42 | 67 | 75| 781 79| 81| 83 | 8 | 88 | 93 | 100
32/298 3-2 Ka3 liiv 5,0 6 11 18 1 23 |1 31|39 |45 )48 | 54| 58| 63| 75|80 ] 8 | 91 |100
32/299 4-1 Ka 4 liiv 6,1 8 12 21 | 51191 ] 99 (100|100] 100
32/300 4-2 Ka 4 liiv 14,6 | 19 24 | 34 | 55| 79190 93|94 |96 ]| 96| 96 | 100
32/301 5-1 Ka-Pa 5 liiv 51 13 50 | 84 | 88 | 93 | 97| 99 | 99 |[100] 100
32/302 5-2 Ka-Pa 5 liiv 3,8 10 39 | 791 8 | 92 | 97 | 99 | 100( 100
32/303 5-3 Ka-Pa 5 liiv 7,5 16 37 | 571 68| 78| 8 | 8 | 8 90|91 ] 93| 98 | 100
32/304 5-4 Ka-Pa 5 liiv 21,1 30 43 60 | 66 | 71| 77 | 8 | 81 | 82 | 83 | 8 | 86 | 90 | 100
32/305 6-1 Ka-Pa 6 liiv 11,9 17 33 53 (59|65 70|74 75| 78| 79| 82| 8 | 8 | 90 | 100
32/306 6-2 Ka-Pa 6 liiv 10,3 | 16 26 | 33 |1 38| 42|47 |1 49| 5052|5456 |64] 71| 76| 84 ]100
32/307 6-3 Ka-Pa 6 liiv 21,3 ] 33 47 | 56 | 64| 70 751 79 |1 81| 8 | 86 | 90 | 95 | 100
32/308 6-4 Ka-Pa 6 liiv 18,9 26 41 [ 52| 59166707476 79| 8 | 8 | 91 | 100
32/309 7-1 Ka7 liiv 0,9 1 2 4 9 20 30371 39|44 | 47 | 5261|6471 | 82| 87 |100
32/310 7-2 Ka7 liiv 18,3 | 24 34 | 42 | 47 | 51| 54| 56|58 |60|62|64|68]| 727272 83100
32/311 8-1 Ka 8 liiv 14,9 20 47 [ 96 | 97 |1 98 [ 98 | 98 | 99 [ 99 | 99 | 100
32/312 8-2 Ka 8 liiv 53,6 | 72 93 [ 96| 97 | 98 | 99 | 100] 100 | 100
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KATSETULEMUSED KATSEPROTOKOLL NR 2025/1015
Ik 3/3
Terastikuline koostise maaramine
Trev-2 Tellija proovide kirjeldus
Lab reg Labiminek s6elast avaga (mm) %
nr | proovinr K::;')a::“ 00630125025 (05| 1 | 2 | 4 | 63| 8 |125| 16 | 20 |315| 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 125
32/313 9-1 Ka-Pa 9 liiv 1,5 2 3 5 15142163711 75] 81|85 | 90| 96 (100
32/314 9-2 Ka-Pa 9 liiv 1,5 5 33 | 98 | 100 100
32/315 9-3 Ka-Pa 9 liiv 40,1 | 48 53 5 | 58| 62| 65|68 71| 76| 80| 8 | 91 (100
32/316 9-4 Ka-Pa 9 liiv 39,6 | 50 55 | 58 | 62| 69|74 | 79| 81 |8 | 8 | 90 | 93 | 100
32/317| 10-1 |Ka-Pa 10 liiv 5,8 10 22 | 52| 77 | 94 | 98 | 98 | 99 | 100 100
32/318| 10-2 |Ka-Pa 10 liiv 10,4 | 18 39 | 69|18 | 93|96 | 97|98 |98 ]| 99| 99 [ 100
32/319| 10-3 |[Ka-Pa 10 liiv 48,1 | 61 69 | 72 |1 76 | 81 | 86 | 90 | 91 [ 96 | 98 | 100
32/320( 10-4 |Ka-Pa 10 liiv 15,9 26 33 38| 45|53 60|66| 69| 77|80 | 8 | 93 [100
32/321| 11-1 [Ka-Pa 11 liiv 15,9 22 31 | 481 62| 79| 88 | 92 | 94 | 97| 98 | 99 | 100
32/322 | 11-2 [Ka-Pa 11 liiv 16,7 | 22 27 |40 |1 61| 72|77 |1 80| 8 |8 |8 |8 | 88 | 91 | 100
32/323| 11-3 [Ka-Pa 11 liiv 10,0 | 16 32 |40 | 57| 68| 79| 8 | 8 (8 | 91] 93| 955|100
32/324( 11-4 |[Ka-Pa 11l liiv 40,4 | 56 66 | 70 | 75| 79| 83 | 87 | 88 | 92 | 94 | 97 | 100




DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS
|2025_1015 21.07.25 32-293 kuni 32-324 Maavarauuringud. Kérde II uuringuala.pdf 1.1 MB
ALLKIRJASTAJAD

n.  NIMI ISIKUKOOD AEG

| 1 | CARL PEETER PIHO 39402086527 31-07-2025 14:58:08 +03:0

ALLKIRJA KEHTIVUS

| ALLKIRT ON KEHTTV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERTANUMBER

| 22:87:19:5¢:57:25:d4:01:60:1e:60:¢9:fe:bl:ac:dc

SERTIFIKAADI VALJAANDIJA NIMI ~ VALJAANDJA VOTME IDENTIFIKAATOR

| ESTEID-SK 2015 B3 AB 88 BC 99 D5 62 A4 85 2A 08 CD B4 1D 72 3B 83 72 47 51

ALLKIRIA SONUMILUHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 1C B9 5A D5 D2 FF 09 66 85 41 E3 19 C1 82 CD 88
C2 FCB5 6D E0 26 17 2A 67 59 B7 14 F9 B2 8E FD

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on IBigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga allkirjastatud fail
eksisteerib. Kinnitusleht ei oma iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult
digitaalselt alkirjastatud failist.



