VÄLISTALD

Art. AA12521 ühevärviline tald, must.

Kõvadus. 60 +/- 3 ShoreA
Kulumiskindlus: max 150 mm3, mõõdetud 134 mm3
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k.8 Laufsohle
Outsole
5.8.1 Ausfiihrung
Design

Bei Laufsohlen kann es sich entweder um eine Laufsohle mit Profil oder eine Laufsohle ohne Profil
handeln. Laufsohlen mit einer Profilhdhe von weniger als 2,5 mm gelten als Laufsohlen ohne Profil.
The outsole may be cleated or non-cleated. Outsoles with a cleat height of less than 2,5 mm are

regarded as uncleated.

D

1SO 20344 Bild 38 / Figure 38

5.8.1.1 Dicke
Thickness
Die Laufsohle kann aus mehreren Schichten bestehen. | OU2521 - Aarslev12521 Pr1
Die Sohlendicken d1 und ds miissen die Anforderung F [m]
von Tabelle 17 erfiillen. NA O
NT O
The outsole can be composed of several layers. The
sole thickness d1 and ds shall fulfil the requirements in
table 17.
[Tab. 17 | "Art der Laufsohle Kiasse | Klasse Il
Type of outsole Class | Class Il
Laufsohle ohne Profil di 26 mm di 26 mm
Non-cleated outsole
Laufsohle mit Profil di24mm di23mm
Cleated ousole d326mm
5.8.1.2 | Profilierte Flache
Cleated area
Mit Ausnahme des Bereichs unter der Bérdelung der 0U2521 - Aarslev12521 Pr*1
Zehenkappe missen mindestens die in Bild 38 von antista F o
1SO 20344:2011 schraffierten Flachen mit einem zur (Aarslev/Brunner) NA O
Seite hin offenen Profil besetzt sein. N/T [m]
Profilierte Flache/
With the exception of the region under the flange of the Cleated area [%]
toecap, at least the shaded area as shown in Figure 38 2045x | 20,25x
of ISO 20344:2011 shall have cleats which are open to Gesamt- | Gesamt-
the side. GroRe | lange lange
Size | (245%) | (2 25%)
£ 36 58 32
42 56 31
045 x L 025x L 48 59 32
gegeben
given
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k.8.1.3 | Profilhéhe
Cleat height
Tab. 17 | Art der Laufsohle Kiasse | Kiasse Il | | QU2521 - Aarslev12521 P
Type of outsole Class | Class Il a F ]
Laufsohle mit Profil d;225mm | d2z4mm || (Aarslev/Brunner] NA - O
Cleated ousole o
Laufsohle ohne Profil
Non-cleated outsole
5.8.2 ReiRkraft
Tear strength
Die ReiRfestigkeit von nicht aus Leder bestehenden 0U2521 - Aarslev12521 PFf ®
Laufsohlen darf nicht geringer sein als: antistaf F a
When non-leather outsoles are tested the tear strength (Aarslev/Brunner) N/A a
shall be not less than: N/T a
Dichte / Desity ReiRkraft / Tear strength Dichte/ density [glcm?]:
[g/cm?] [kN/m] 0,65
>0,9 >8,0 ReiRkraft / Tear strength
<09 >50 [kN/m]
12,3 12,4 1.4
5.8.3 Abriebwiderstand
Abrasion resistance
Dichte / Desity Volumenminderung / relative | | QU2521 - Aarslev12521 P/
[g/cm?] volume loss antistatic F m}
[mm?] (Aarslev/Brunner) NA O
>09 150 NT O
<09 250 e
Dichte/ density [glcm?]:
0,65

Volumenminderung /
relative volume loss

mmf
181 192 183
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Ordered by: Test report : 73/2023
AB H BRUNNER Date: 17.02.2023

Tests performed on:

Outsole AA12521 polyether

QUALITY CONTROL REPORT:
TEST REQUIREMENT RESULT PASS/FAIL
Non-marking test No worse than slight marking No marking pass
Tests performed by: Tests confirmed by:
ZAVOD IRCUO ZAVOD IRCUO
Anka Aibe Bostjan Novak
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AB H Brunner, Box 9036, SE-700 09 Grebro, Sweden
Tel+46 (0)19 17 58 80, Fax +46 (0)19 2701 07
info@brunner.se, www.brunner.se

Org.nr 556028-2591, VAT No. SE556028259101 2021-12-06
EORI No. SE5560282591

Att. Samelin AS

We hereby confirm that for orders produced on request by Samelin AS following
hardness requirement for soles is followed in production.

Article AA12521
Material PU/ polyether

Hardness 60 +/- 3 ShoreA EN ISO 868

Silver Hannus

AB H Brunner  Sales Manager

Brunner Baltic 00 / Managing Director

Teguri 37, room 301 EE-50107 Tartu, Estonia

Mobile: +372 5279292, Phone/Fax: +372 7304161

E-mail: sh@brunner.se , Skype: Brunner Baltic, Web: www.brunner.se




