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KATSEPROTOKOLL NR 2025/573 Kuupiev: 30.05.25
Ik 1/2

Tellija/Klient: Ain Poldvere Katselabor: TREV-2 GRUPP AS

MAAVARAUURINGUD 0OU Abissaare, P6lva maakond
Kliendi poolt esitatud teave (Labor ei vastuta kliendi esitatud teabe eest):
Objekt: Meibaumi V uuringuala
Vdtmise koht:  Meibaumi V uuringuala
Proovi vdtja: MAAVARAUURINGUD OU Ain Pdldvere Vétmise aeg:  14.05.25

Proovi tooja:

MAAVARAUURINGUD OU Ain P&ldvere

Materjali nimetus
ja tahistus:

Veeriseline kruus liivaga (looduslik materjal)

Markused:

Labor ei ole vastutav proovivétu etapi eest ning tulemused kohalduvad ainult vastuvéetud ja katsetatud proovi(de)le.

Proovi vastuvdtmise aeg labori:

20.05.25

kl 13:35

Proovi reg nr:

32/185 - 32/193

Markused:

KATSETULEMUSED

Terastikulise koostise mddaramine: Soelumismeetod - pesemine ja s6elumine (EVS-EN 933-1:2012) |

Protokolli allkirjastaja/kinnitaja:
(allkirjastatud digitaalselt)

Carl Peeter Piho
Labori spetsialist

Katseprotokolli on lubatud paljundada ainult terviklikult, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba

AS TREV-2 Grupp
Registrikood 10047362
KMKR EE100280335

Teemeistri tn 2, 10916 Tallinn
www.trev2.ee

Telefon: +372 677 6500
E-post: trev2@trev2.ee
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KATSETULEMUSED KATSEPROTOKOLL NR 2025/573
lk2/2

Trev-2 Tellija proovide kirjeldus Terastikuline koostise mdaramine

Lab reg Ldbiminek soelast avaga (mm) %

nr Proovi nr Kaevandi (Ka) nr | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 2 4 | 63| 8 |125| 16 | 20 [31,5| 40 | 50 | 63 | 80 | 90 | 100 | 125

32/185 1-1 Kal 5,7 7 9 12 | 17 | 26 | 33 |1 3713943 |45 |48 (51| 58|64 (72| 72| 78| 89 (100

32/186 2-1 Ka 2 4,3 6 9 11 |1 1520|221 24| 25|28 29| 31(35]|40 | 46| 51| 68| 68| 89 (100

32/187 3-1 Ka3 4,3 5 6 10| 16 | 19| 21| 22| 24| 25|27 | 32 (36| 38|49 |68 | 74| 74 |100

32/188 4-1 Ka 4 1,9 2 3 11115119 21| 26| 30|34 |41 |50 |54|61] 73] 80| 80| 80

32/189 5-1 Ka5s 2,5 3 4 13 |1 15|16 | 171 19| 20| 21| 28 | 32 | 38| 53| 65| 65| 81 | 100

32/190 6-1 Ka 6 13,7 15 17 19 |1 2125|281 3113235137139 (45|49 |54 (62|69 79| 79 (100

32/191 7-1 Ka7 14,8 | 17 19 | 22 | 31| 35371394143 |45 |47 (51|54 | 59| 64| 92 ]|100

32/192 8-1 Ka8 7,5 9 10 | 11| 13 | 18 | 23 | 26| 27 (30| 32| 34 (38|39 |42 (52|67 ]| 76| 87 (100

32/193 9-1 Ka9 11,1 12 14 | 15| 18 | 20| 22 | 23 | 24| 26 |1 29| 30 (33|38 |41 |52 76| 80 |100




DIGITAALALLKIRJADE KINNITUSLEHT

ALLKIRJASTATUD FAILID

FAILI NIMI FAILI SUURUS
|2025_573 30.05.25 32-185 kuni 32-193 Maavarauuringud. Meibaumi V uuringuala.pdf | 299 KB
ALLKIRJASTAJAD

n.  NIMI ISIKUKOOD AEG

| 1 | CARL PEETER PIHO 39402086527 (3)0-05-2025 17:22:33 +03:0

ALLKIRJA KEHTIVUS

| ALLKIRT ON KEHTTV

ROLL/RESOLUTSIOON

ALLKIRJASTAJA ASUKOHT (LINN, MAAKOND, INDEKS, RIIK)

ALLKIRJASTAJA SERTIFIKAADI SEERTANUMBER

| 65:al:cl:5e:5a:56:5c:fe:7b:29:74:be:99:d9:66:c6

SERTIFIKAADI VALJAANDIJA NIMI ~ VALJAANDJA VOTME IDENTIFIKAATOR

| ESTEID2018 D9 AC 70 DB 5F 7E BE 94 F8 A0 E4 BE 47 A2 DO 34 AD 9A 2A 12

ALLKIRIA SONUMILUHEND

30 31 30 0D 06 09 60 86 48 01 65 03 04 02 01 05 00 04 20 72 35 06 E8 78 2C CO A9 FO D4 A5 2A 11 B1 19 89
99 OA 5B 4F 62 41 FC 04 6D D6 55 C2 9E 40 36 EA

Selle kinnituslehe lahutamatu osa on IBigus "Allkirjastatud failid" nimetatud failide esitus paberil.

MARKUSED

Kaesolev kinnitusleht on informatiivne, milles olev teave kinnitab vaid, et selle dratoodud rasiga allkirjastatud fail
eksisteerib. Kinnitusleht ei oma iseseisvat tdendusvaartust. Osapoolte tahteavalduse kehtivust saab kontrollida ainult
digitaalselt alkirjastatud failist.



