Loimiseanaluiuside tulemused proovides ja kaalutud keskmisena Meibaumi V uuringuruumiss 4. ploki

Kaevandi nr Ka-01f Ka-02 Ka-03 Ka-04 Ka-0% Ka-0p Ka-Q7 Ka-08 Ka-{09K aalutud
Proovi number 1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1] keskmine
Proovimise intervall, m 0,34p 034p 0,348 0354 0548 0542 045346 0p-39 0}54.2
Intervalli pikkus, m 3,7 3,7 4,5 51 4,3 3,7 4,1 3,4 3,1 36,2
Fraktsioonid, mm Fraktsioonide sisaldus, %
<0,063 mm 5,7 4,3 4,3 1,9 25 13,7 14,8 7.5 111 7,0
0,063-0,125 mm 1,3 1,7 0,7 0,1 0,5 1,3 2,2 1,5 0,p 11
0,125-0,25 mm 2,0 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 1,4 2,0 16
0,25-0,5 mm 3,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 3,0 1,0 1,( 16
0,5-1 mm 5,0 4,0 3,0 3,0 4,0 2,0 9,0 2,0 3.0 39
1-2 mm 9,0 5,0 6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 2,0 48
2-4 mm 7,0 2,0 3,0 4,0 2,0 3,0 2,0 5,0 2,0 3,3
4-6,3 mm 4,0 2,0 2,0 4,0 1,0 3,0 2,0 3,0 1,0 25
6,3-8 mm 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 1,0 1,d 14
8-12,5 mm 4,0 3,0 2,0 5,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,( 2,9
12,5-16 mm 2,0 1,0 1,0 4,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3.4 2,0
16-20 mm 3,0 2,0 2,0 4,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,d 2,2
20-31,5 mm 3,0 4.0 5,0 7,0 7,0 6,0 4,0 4.0 3.4 49
31,5-40 mm 7,0 5,0 4,0 9,0 4,0 4,0 3,0 1,0 5,( 48
40-63 mm 14,0 11,0 13,0 11,0 21,0 13,( 10,p 13J0 140 133
63-80 mm 0,0 17,0 19,0 12,0 12,0 7,0 28,0 15,0 24(0 150
80-125 mm 28,0 32,0 32,0 7,0 35,0 31,4 8,( 33)0 240 249
>125 mm 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, 2,8
Sdela ava, mm Sbela labinud, %
0,063 5,7 4,3 4,3 1,9 2,5 13,7 14,8 7,5 11,1 7,0
0,125 7,0 6,0 5,0 2,0 3,0 15,0 17,0 9,0 12,p0 8,1
0,25 9,0 9,0 6,0 3,0 4,0 17,0 19,0 10,( 14,0 9,7
0,5 12,0 11,0 7,0 4,0 5,0 19,0 22,0 11,0 15p 114
1 17,0 15,0 10,0 7,0 9,0 21,0 31,0 13,0 18,p 153
2 26,0 20,0 16,0 11,0 13,0 25,0 35,( 18,p 200 20,0
4 33,0 22,0 19,0 15,0 15,0 28,0 37,0 23,0 22/0 233
6,3 37,0 24,0 21,0 19,0 16,0 31,0 39,( 26,p 230 258
8 39,0 25,0 22,0 21,0 17,0 32,0 41,Q 27,0 240 27,2
12,5 43,0 28,0 24,0 26,0 19,0 35,0 43,0 30,0 26j0 30,1
16 45,0 29,0 25,0 30,0 20,0 37,0 45, 32,0 290 321
20 48,0 31,0 27,0 34,0 21,0 39,0 47 34,0 300 34,3
31,5 51,0 35,0 32,0 41,0 28,0 45,0 51,0 38,0 33|10 39,2
40 58,0 40,0 36,0 50,0 32,0 49,0 54.( 39,p 380 44,0
63 72,0 51,0 49,0 61,0 53,0 62,0 64,( 52,0 520 57,3
80 72,0 68,0 68,0 73,0 65,0 69,0 92, 67,p 760 723
125 100,0 100,0 100,0 80,0 100,( 100,0 100,0 100,0 100,0 97,2
>125 100,0 100,0 100,@ 100,0 100,0 100{0 104,0 100,0 140,0 100,0
KESKMINE:

Savi ja tolmu sisaldus (<0,063 mm) 5,7 4.3 4.8 1,0 2,5 13,7 14,8 1.5 11,1 7,0
Liiva sisaldus (0,063-2,0 mm) 20,3 15,7 11,f 9,1 10b 113 20,2 1D,5 8,9 13,0
Kruusa sisaldus (2,0-20 mm) 22,0 11,0 11)0 23,0 8.p 14,0 12,0 16,0 10,0 14,3

>20 mm sisaldus 52,0 69,0 73,( 66,0 79,0 610 53,0 66,0 70,0 65,7
>31,5 mm sisaldus 49,0 65,0 68,0 59,0 72,0 550 49,0 62,0 67,0 60,8

Katsetused teostas: AS TREV-2 Grupp labor, katgekoll nr 2025/573. Koostas: Anne Rooma, Maavariagud OU.
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