
Sideaine min sisaldus Minimaalsed täitematerjalide

Bmin  nõuded

Killustikalus fr 32/63 + fr 

16/32
KKEJ, tabel 1, Pos nr 6

 + kiilumiskillustik (AKÖL 20 500 - 3 000)

Minimaalsed täitematerjalide

 nõuded

TEKN - Tee ehitamise kvaliteedi nõuded

KKEJ - Killustikst katendikihtide ehitamise juhis

EVS 901-3:2009, tabel 5.4.15  

(AKÖL 20 500 - 1 500)

EVS 901-3:2009, tabel 5.4.9  

(AKÖL 20 500 - 1 500)
EVS 901-3:2009, tabel 5.4.9

- - -

Segu Bituumeni mark Sõelkõver

AC 16 surf 70/100 EVS 901-3:2009, tabel 5.4.9

AC 20 base 70/100 EVS 901-3:2009, tabel 5.4.15 EVS 901-3:2009, tabel 5.4.15

TEKN, lisa 10, Pos nr 6

Segu
Purunemiskindluse 

kategooria, LA
Külmakindluse kategooria 

Purustatud kruus / Killustik LA35 F4


